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Interchar 1120

Vandbaseret brandhaammende tyndfilmbeklaedning
optimeret til 90 og 120 minutters brandmodstand

Som en del af Interchare-sortimentet til cellulosebaseret
brandsikring kan Interchare 1120 bevare din arkitektoniske
aestetik i brandmodstandsperioder pa op til 120 minutter
pa stalkonstruktioner.

Testet og godkendt i henhold til de hojeste standarder —
Interchare 1120 er endnu en god grund til at veelge
AkzoNobel som din leverander af brandsikring.

o Godkendt i henhold til en lang raskke
brandstandarder

o Tredjeparts Certifire-godkendelse

o Testet for overfladespredning af flammer,
rog-udvikling og toksicitetsniveauer

o Kompatibel med en lang raekke grundere
0g et fuldt sortiment af toplakfarver,
herunder vandbaserede muligheder

o Velegnet til pafering onsite

e Hurtigtorrende egenskaber
til suvereen produktivitet

o Enkeltpakket produkt til hurtig og nem
hejtrykspafering i én arbejdsgang

e Formel med hgijt indhold af terstof, minimal lugt,
ingen flygtige organiske forbindelser (VOC)*

* | henhold til Radets direktiv om emission af oplesningsmidler (SED) 1999/13/EF



Interchar 1120
Brandsikring uden at ga pa
kompromis med aestetikken

Interchare 1120 er udviklet ved hjeelp af maerkebeskyttet teknologi
specifikt for at opfylde behovet for en mere baeredygtig tilgang til
arkitektonisk brandsikring.

o Interchare 1120's udvikling, test og fremstilling opfylder de
hojeste standarder og er uafheengigt verificeret

Brandsikring med aestetik

Interchare 1120 er udviklet til brandsikring uden kompromis med aestetikken:

o Tor film med konkurrencedygtig tykkelse

o Pafores som et tyndt lag, der ikke skeemmer komplekse menstre
og figurer i bygningsstalet

« Nem overmaling med en lang reekke farver

Godkendelser

BS 476 del 20-21: Konstruktionselementers brandmodstand

AS 1530.4: Brandmodstandstest af konstruktionselementer

UL 263: Brandtest af bygningskonstruktion og -materialer

GB 14907: Guobiao - kinesisk nationalstandard

Interchars 1120 testes og godkendes labende.
Kontakt den lokale AkzoNobel-repreesentant for at fa en opdateret liste.

Testet i henhold til de hgjeste standarder

Certifire-systemet omfatter typeafprovning og revisionstest for
ydeevne bade ved brand og uden sammen med produktionskontrol
pa fabrikken. Det er vigtigt at vide, at de produkter, der leveres og
monteres, har samme ydeevne som de testede produkter.

« Tredjepartscertificeret af Certifire
certifire =

FIRE PROTECTION

Interchare 1120 er testet i henhold til ASFP-protokollen for at tage
hejde for bjeelker med netébninger. Det ger det muligt at angive
optimerede tykkelser af tor film til bjeelker med cirkuleere, rektanguleere
og krenelerede &bninger.
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Kontakt venligst din lokale reprassentant, hvis du har spergsmal.

Medmindre andet er skriftligt aftalt med os, er enhver aftale om keb af produkter, der henvises til i denne brochure,
og enhver radgivning vi giver i forbindelse med levering af produkter, omfattet af vores standardsalgsvilkar.

Typiske anvendelser

Yder brandhaemmende beskyttelse af stalkonstruktioner og bevarer
samtidig den arkitektoniske aestetik for kommerciel infrastruktur,
herunder:

e Lufthavne
e Stadioner og forlystelsesanlaeg
¢ Kontorbygninger

e Butikscentre

En leverandor, én lgsning

Aspekter af projektbyggeriet og klientens aestetiske krav kan gere det
nedvendigt at bruge béade grunder og farvede toplakker. Du kan stole pa
AkzoNobel og dets Internationale-sortiment, fordi vi forpligter os til test af
komplette systemer og tilbyder ét kontaktpunkt for levering og support.

Dette produkt er udviklet i et kontrolleret ISO 9001-kvalitetsgodkendt laboratoriemilje. Det er
testet i et UKAS-godkendt laboratorium og fremstillet i overensstemmelse med 1SO 9002.
AkzoNobel garanterer ikke, at de viste offentliggjorte testresultater, eller andre prover, nejagtigt
repreesenterer resultater, der faktisk findes i alle aktuelle miljger. Fordi paferingsmaessige,
miljigmaessige og udviklingsmaessige faktorer kan variere betydeligt, skal der udvises rettidig
omhu ved udveelgelse, kontrol af ydeevne for og brug af coatingen/coatingerne.
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